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LABORATOR ANALIZE

RAPORT DE INCERCARE

Seria: B.f. Numérul: 157 C
Data emiterii: 03.06.2024 Exemplar /... din .2 Nr. total pag. 2

Solicitant: Boca Valentin

Adresa: Mun. Bucuresti Sec.6 ,str.Azurului,nr 5

Solicitare nr.: 157

Data primirii probei: 24.05.2024

Durata efectudrii incercérilor: 24.05- 03.06.2024

Procedura de prelevare a probelor: pe rdspunderea solicitantului

Denumirea esantioanelor supuse incercarilor si date de identificare: 1 x Proba Galati.

Span Solutie Pulbere
Namol saruri  |x| Proba pentru

esantionare

Cantitate: 1 x ~10 g.

Rezulatele cuprinse in acest raport se refer strict la esantionul supus incercarii. Neconformitafi fafé de metoda de incercare
specificats ....... (dacé este cazul). Reproducerea integrala sau parfiald a prezentului document, in orice publicatii $i prin orice
procedeu (electronic, mecanic, fotocopie, microfiime, efc.) este interzisa dacé nu exista acordul scris al INCDMNR — IMNR.
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LABORATOR ANALIZE

ANALIZA CANTITATIVA

Numérul 157 C /03.06.2024

Ca

CODESANTION | 3;?3'%'35 um | si Fe | Al | Mg
1516 | 64 | 112 | 62 | 19 |
K | Na [ mn [ B Ba
i 0,80 0,18 i 0,057 | 0,018 | 0,013
Co cr [ Ni | P Pb
% 0,0009 0,005 | 0,0025| 0,10 | 0,001
- Proba Galati B s As Hg Bi cd
0,077 | <0,001 <0,001 | <0,001 | <0,001
Ga Mo Sb Sn )
<0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Zr Sr Ti Zn Li
<0,001 | 0,024 | 0,36 | 0,011 | 0,0005
Metoda de incercare /Standard/ Elemente Persoana care a
Procedurd determinate efectuat incercarea
Chimie SR 1SO 2598-1:1998 Si
Vitan N. \&:Xx:w
Chimie STAS 1574/3-90 Fe

ICP-OES (Spectrometrie de Emisie
Optica in Plasma Cuplaté Inductiv
ASTM E 1479-16

Ca, Al, Mg, K, Na, Mn,
B, Ba, Co, Cr, Ni, P, Pb,
S, As, Hg, Bi, Cd, Ga,
Mo, Sb, Sn, V, Zr, Sr,
Ti,Zn

FAAS(Spectrometrie de Absorbtie
Atomicé in Flac3ra)

Li

Avizat,
Sef Laborator Analize
Dr. Ing. Mocioju Ana-Maria

i}

Aprobat,

Director General,

Dr. Ing. Piticescu

Sfarsit de document
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